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1 Vorgang

In Dietenheim im Alb-Donau-Kreis soll das Neubaugebiet ,Nesselbosch II* erschlossen
werden.

Im Zusammenhang mit der geplanten ErschlieBungsmalRnahme wurde die Fa. BauGrund Sud
beauftragt, die geologische und hydrogeologische Situation des Untergrundes im Projektareal
zu erkunden. Die Ergebnisse der Baugrunduntersuchung werden nunmehr, gemaf
Eurocode 7 (EC 7), im vorliegenden geotechnischen Bericht nach DIN EN 1997-1 [4.2] bzw.
DIN EN 1997-2 [4.3] zusammenfassend dargestellt und aus geotechnischer Sicht bewertet.

Der vorliegende Untersuchungsbericht gibt einen Uberblick tiber die allgemeine Bebaubarkeit
des Projektareals wieder. Aufgrund der geologischen Verhéaltnisse wird zur Erh6hung der
Planungs- und Ausfiihrungssicherheit jedoch dringend empfohlen, im Zuge der weiteren
Planungsphasen ergénzende, objekt- und standortbezogene Baugrunderkundungen
nachzuziehen, um fir die einzelnen Bauwerke ein anforderungsgerechtes Griindungskonzept
ausarbeiten zu kdnnen.

Zur Erfassung bzw. Beurteilung der geologischen Schichtenabfolge im Baugebiet wurden am
11.09.2023 funf Schirfgruben mit den Bezeichnungen SG 1-5/23 bis in Tiefen zwischen 2,4 m
und 2,8 m unter der Gelandeoberkante (u. GOK) angelegt.

Der Standort des Untersuchungsgebiets kann auf dem Ubersichtslageplan in der Anlage 1.1
eingesehen werden. Die Einmessung der Ansatzpunkte der Aufschlisse nach Lage und Hohe,
erfolgte mittels GPS durch den Unterzeichner. Die Lage der Aufschlusspunkte sowie die
zugehodrigen  UTM-Koordinaten  (Rechts- und  Hochwerte) und  Absoluth6hen
(nach DHHN 2016) in Meter Uber Normalhéhennull (m G. NHN) sind dem Lageplan in der
Anlage 1.2 zu entnehmen.

Die erkundeten Bodenschichten wurden gemaf DIN EN ISO 14688-1, DIN 18196, DIN 18300
und DIN 18301 ingenieurgeologisch aufgenommen, wobei eine Zusammenfassung
stratigraphisch gleicher Schichten stattfand. Daher konnen diese von der genormten
Farbgebung fir Lockergesteine teilweise abweichen. AnschlieBend erfolgte aus den
Bodenprofilen der Baggerschiirfe die Ausarbeitung eines geologischen Baugrundmodells,
welches als geotechnischer Baugrundschnitt in den Anlagen 2.1-2 wiedergegeben ist.

Die mit den Schirfgruben freigelegten Bodenprofile sind in der Fotodokumentation in der
Anlage 3 abgebildet.

Aus dem gewonnenen Schirfgut wurden gestorte Bodenproben entnommen und im
Erdbaulabor der Fa.BauGrund Sid bodenmechanisch untersucht. Die Ergebnisse der
durchgefuhrten Laborversuche sind im Detail in den Anlagen 4.1-4 dokumentiert.
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Zur Ermittlung der Durchlassigkeit bzw. Versickerungsféahigkeit der anstehenden Bdden nach
dem Arbeitsblatt DWA-A 138 [8] wurde in den Baggerschirfen SG 4+5/23 jeweils ein
Absinkversuch ausgefiihrt. Die Auswertung der Feldversuche ist in den Anlagen 5.1-2
beigeflgt.

Um eventuelle Schadstoffgehalte des als Aushub anfallenden Bodens festzustellen und um
eine abfallrechtliche Ersteinschatzung abgeben zu kénnen, wurden die aufgeschlossenen
Bodenschichten stichpunktartig beprobt. Die Untersuchung der Proben erfolgte im Labor der
BVU GmbH in Markt Rettenbach.

Die Ergebnisse der durchgefiihrten chemischen Analysen sowie deren Bewertung sind in der
abfallrechtlichen Stellungnahme in der Anlage 6 aufgefihrt und kénnen dort im Detail
entnommen werden.

2 Geomorphologie des Untersuchungsgebietes
2.1 Morphologie des Untersuchungsareals

Das Neubaugebiet ,Nesselbosch II“ am nordwestlichen Stadtrand von Dietenheim, rd. 850 m
in nordnordwestlicher Richtung von der Stadtmitte (Rathaus) entfernt, soll fir eine
Wohnbebauung erschlossen werden. Rd. 400 m ostsidostlich des Baugebiets flie3t der
Giel3en, ein Seitenarm der lller, in nordwestliche bis norddstliche Richtung vorbei, und mindet
rd. 3,9 km weiter ndrdlich zwischen Regglisweiler (Stadt Dietenheim) und Wangen
(Gemeinde lllerrieden), von linker Seite kommend, in die lller. Der Riedgraben verlauft
rd. 410 m bis 420 m westlich der ErschlieBungsgrenze in nérdliche Richtung und vereint sich
sudlich von Regglisweiler mit dem Giel3en.

Das ErschlieBungsgebiet wird in dstliche bzw. westliche Richtung jeweils durch einen Feldweg
(Verlangerung des Promenadewegs bzw. der Fuggerstrale) begrenzt. In 6stliche bzw.
sudliche Richtung schlief3t direkt bzw. getrennt durch den Feldweg die Wohnbebauung der
Herre- / SpohnstralRe bzw. der Denzelstral3e / Nesselbosch an. In nérdliche, bzw. hinter dem
Feldweg in westlicher Richtung folgen Ackerbauflachen.

Das Projektgebiet selbst wurde zum Erkundungszeitpunkt (vgl. Abbildung 1 und 2) ebenfalls
ackerbaulich genutzt. Bereichsweise stand auf der Flache noch Mais, andernorts wuchs eine
Zwischensaat.
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Abbildung 1: Blick von der siidwestlichen Ecke Abbildung 2: Blick von der norddstlichen Ecke
Uber das Untersuchungsareal Uber das Untersuchungsareal
in norddstliche Richtung in sudwestliche Richtung

Die HoOhendifferenz zwischen den Ansatzpunkten der Aufschliisse betragt max. 0,47 m,
bezogen auf eine Distanz von ca. 93 m zwischen den Schirfgruben SG 3/23 und SG 4/23.
Allgemein ist das Gelénde als ziemlich eben zu beschreiben. Eine Einfallsvorzugsrichtung ist
anhand der wenigen Ansatzpunkte nicht auszumachen.

Aus geomorphologischer Sicht befinden sich Dietenheim und das Untersuchungsgebiet im
lllertal. Nach mehreren Vorstdlien wahrend des Pleistozans, zuletzt gegen Ende der
Wurm-Kaltzeit, schitteten Schmelzwésser des abtauenden lllervorlandgletschers Kiese in
grolRer Machtigkeit terrassenférmig in dem, im Tertiar angelegten Tal auf.

Nach dem Ende der Kaltzeit wurden die Glazialsedimente unter der Mitwirkung von
Schwerkraft und Wasser lokal umgelagert und setzten sich in Form von teilweise organischen
Tallehmen und -kiesen auf den Schmelzwasserkiesen ab. Haufig unterlagen diese
Talablagerungen chemischen und physikalischen Verwitterungsprozessen.

Zur Gelandeoberflaiche hin wird die Schichtenabfolge durch eine Mutterbodenauflage
abgeschlossen. Bedingt durch haufiges Pfligen aufgrund der ackerbaulichen Nutzung ist
diese als Ackerkrume anzusprechen.

2.2 Allgemeine Baugrundbeschreibung

Mit den abgeteuften Aufschliissen kann fur das projektierte Areal folgende generalisierte
Schichtenabfolge zugrunde gelegt werden.

Ackerkrume (rezent)
Talablagerungen (z. T. verwittert) (Pleistozéan - Holozéan)
(Tallehm, -kies)

Schmelzwasserablagerungen (Pleistozéan, Wiurm)
(Schmelzwasserkies)
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Im Einzelnen wurden die erkundeten Schichten mit den angelegten Baggerschirfen in
folgenden Schichttiefen nach der Tabelle 1 festgestellt.

Tabelle 1: Schichtglieder und -tiefen Baggerschirfe (bis m u. GOK)

Aufschluss Ackerkrume Talablagerungen Schmelzwasser-
(z. T. verwittert) ablagerungen
SG 1/23 0,00 - 0,40 0,40 - 0,90 0,90 - 2,40*
SG 2/23 0,00 - 0,50 0,50-0,90 0,90 - 2,80*
SG 3/23 0,00 - 0,40 0,40-1,30 1,30 - 2,50*
SG 4/23 0,00 - 0,50 0,50 - 1,20 1,20 - 2,70*
SG 5/23 0,00 - 0,60 0,60 - 1,40 1,40 - 2,40*

* Endtiefe Baggerschurf

3 Geotechnisches Baugrundmodell
3.1 Bautechnische Beschreibung der Schichten

Durch Interpolation der punktuellen Aufschlisse wurde unter Berlicksichtigung der
geologischen Zusammenhange ein rdumliches Baugrundmodell entwickelt. Der Aufbau, die
Zusammensetzung sowie die bautechnischen Eigenschaften des Untergrundes werden
nachfolgend beschrieben. Das flr das ErschlieBungsvorhaben zugrunde gelegte
Baugrundmodell ist dabei zusammenfassend in den Anlagen 2.1-2 dargestellt.

Ackerkrume

Die Gelandeoberflache wird von einer 0,40 m bis 0,60 m dicken Oberbodenauflage
eingenommen, die aufgrund der ackerbaulichen Nutzung mit einhergehender
Bodenbearbeitung als Ackerkrume zu bezeichnen ist.

Der Schurfaufnahme zufolge setzt sich diese Ackerkrume aus einem dunkelbraun gefarbten,
mittel humosen, zumeist schwach tonigen, schwach kiesigen bis kiesigen, schwach sandigen
bis sandigen Schluff, vereinzelt durchsetzt von Steinen, zusammen. In sehr geringen Anteilen
ist Ziegelbruch als Fremdstoff beigemischt. Die Zustandsform wurden in der manuellen
Prifung am Schurfgut fiir weich bis steif befunden.

Die Ackerkrume ist aufgrund ihres organischen Anteils ein setzungswilliger Boden.
Daher ist diese zu Beginn von Bau- und ErschlieBungsmafRnahmen flachig abzutragen und in
statisch nicht relevanten Bereichen, z. B. zur Gelandeangleichung, wiederzuverwerten.

BaumalRnahmen mit einer zu bebauenden Flache von mehr als 0,5 ha machen ein
Bodenschutzkonzept nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG erforderlich, welches auf Wunsch durch die
Fa. BauGrund Sud erstellt werden kann.
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Talablagerungen (z. T. verwittert)

Unterhalb des obersten Bodenhorizonts schlieRen sich 0,40 m bis 0,90 m mé&chtige, alluviale
Talablagerungen an. Diese wurden Uberwiegend in Form eines gemischtkdrnigen Talkieses,
lokal und geringmdchtig auch als ein feinkdrniger Tallehm erkundet.

Der Tallehm besteht aus einem schwach bis mittel organischen, schwach kiesigen,
schwach sandigen, tonigen Schluff von dunkel- bis graubrauner Farbung.

Der Talkies ist als ein lokal schwach organischer, schwach sandiger bis sandiger,
schwach schluffiger bis schluffiger, schwach toniger bis toniger Fein- bis Grobkies
anzusprechen, dessen Farbpalette von orangebraun tber braun, dunkelbraun, graubraun bis
grau reicht. In geringen Beimengungen sind Steine stets zu finden. Haufig ist das Schirfgut
sogar als schwach steinig zu bezeichnen.

Die Konsistenz des lehmigen Talsediments bzw. der lehmigen Matrix des Talkieses, wo diese
ausgebildet ist, ist nach dem manuellen Befund mit weich anzugeben. Fir die grobkdrnigen
Komponenten ist nach regionalgeologischer Erfahrung eine lockere bis max. mitteldichte
Lagerung anzunehmen.

Der Tallehm ist ein gering, der Talkies, in Abhangigkeit des Feinkornanteils, ein gering bis
mafRig tragfahiges Grindungssubstrat. Organische Fazies sind aufgrund ihrer
Setzungswilligkeit ebenfalls vollstdndig auszuheben. Die feinkornreichen, lehmigen
Talablagerungen sind frost- und witterungsempfindliche Béden und dementsprechend vor
Frost- und Nasseeinwirkung zu schitzen. In Kontakt mit Wasser neigen diese zudem dazu,
rasch aufzuweichen und weiter an Tragfahigkeit zu verlieren.

Schmelzwasserablagerungen
Im Liegenden der Talsedimente bilden wirmzeitliche Schmelzwasserablagerungen ab Tiefen
zwischen 0,90 m und 1,40 m u. GOK den Abschluss der erkundeten Baugrundschichtung.

Diese wurden ausschlieBlich als teils wassergeséttigte Schmelzwasserkiese
aufgeschlossen, die sich aus einem lokal schwach tonigen, hadufig schwach steinigen,
schwach schluffigen, schwach sandigen bis sandigen Fein- bis Grobkies in graubraunen bis
grauen Farbtonen, mit gelegentlich orangebraunen und schwarzen Farbbandern dazwischen,
zusammensetzt. Aus regionalgeologischer Erfahrung sind in unregelmafiger Verteilung und
Verbreitung Linsen und Zwischenlagen von Schmelzwassersand, Feinkorn und Rollkies in die
Schmelzwasserkiese eingeschaltet.

Fur die kiesigen Schmelzwassersedimente ist eine mitteldichte Lagerung anzunehmen.
Weitere Erkenntnisse hierzu kdnnen Rammsondierungen liefern, deren Durchfiihrung im Zuge
von standortspezifischen Baugrunduntersuchungen unbedingt zu empfehlen ist.

Die mitteldicht gelagerten Schmelzwasserkiese verfiigen Uber eine ausreichende
Tragfahigkeit und vermdgen auch groRRere, punktférmige Bauwerkslasten setzungsarm
abzutragen.
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3.2 Bodenmechanische Laborversuche (Korngrof3enverteilung nach DIN EN ISO 17892-4)

Zusatzlich zu der manuellen Ansprache des Schuirfgutes wurden bodenmechanische
Laborversuche an ausgewahlten Bodenproben durchgefihrt. Die einzelnen Ergebnisse
werden in den folgenden Ausfuhrungen beschrieben.

Eine KorngroRenverteilung liefert eine erste Beurteilung des Baugrunds hinsichtlich der
Durchlassigkeit, Frostempfindlichkeit, Scherfestigkeit und Eignung als Filtermaterial.
Zur Ermittlung der Kornverteilung werden die KorngrdfRen getrennt, und zwar fir die
KorngroRen d > 0,063 mm durch Sieben und fir d<0,063 mm durch Sedimentation
(,Schlammen®). Bei gemischtkdrnigen Béden mit groferen Anteilen groRer bzw. kleiner als
d = 0,063 mm wird eine kombinierte Sieb- und Schlammanalyse durchgefiihrt.

Die detaillierte Auswertung ist den Anlagen 4.1-4 zu entnehmen. Eine Kurzfassung der
Ergebnisse zeigt die Tabelle 2.

Tabelle 2: Ubersicht zur Bestimmung der KorngroRenverteilung

. Stein-/ | sand- | Schluff-/ . Durchlassigkeits-
Auf- Tiefe e . . Geologische .
schiuss |[m u. GOK] _ anteil [Tonanteil Bodenart Einheit beiwert
' anteil | [og] | [o] ke [m/s]
[%]
Fein- bis Grobkies,
H i -d%x
09-1,2 |-/69,8 | 19,0 |58/53 sandig, Talkies 56x10
schwach schluffig,
SG 4/23 schwach tonig
Fein- bis Grobk!es, Schmelz- 42y 105
1,6-2,7 8,3/73,9 12,8 | 50/- | Schwachsandig, | | - o ies 2 X
schwach steinig,
schwach schluffig
Fein- bis Grobkies, . =
10-14 |-/693 | 16,4 | 14,3/- sandig, Talkies 71x10
schwach schluffig
SG 5/23
Fein- bis Grobkies,| Schmelz-
: . 1,7x 103
14-2,4 -174,4 17,6 79/- sandlg, wasserkies
schwach schluffig

* Durchlassigkeitsbeiwert ermittelt nach USBR

Die KorngroRRenverteilung zweier Bodenproben aus dem Talkies ergeben eine
Zusammensetzung aus einem z.T. schwach tonigen, schwach schluffigen, sandigen
Fein- bis Grobkies. Der Schmelzwasserkies besteht den Ergebnissen der Siebanalysen nach
aus einem schwach schluffigen, z. T. schwach steinigen, schwach sandigen bis sandigen
Fein- bis Grobkies.
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Damit sind die kiesigen Talablagerungen der Bodengruppe GU
(Kies-Schluff-Gemische) nach DIN 18196 und, mit Ungleichférmigkeitszahlen von U >> 15,
der Frostempfindlichkeitsklasse F2 (gering bis mittel frostempfindlich) nach
ZTV E-StB 17 zuzuordnen. Dabei ist die Probe aus der SG 4/23 nahe dem Ubergang zur
Bodengruppe GT (Kies-Ton-Gemische), die Probe aus der SG 5/23 nahe dem Ubergang zur
Bodengruppe GU* (Kies-Schluff-Gemische mit erhéhtem Feinkornanteil) und zur
Frostempfindlichkeitsklasse F3 (sehr frostempfindlich) anzusiedeln. Die kiesigen
Schmelzwasserablagerungen  fallen  unter die  Bodengruppe GU und die
Frostempfindlichkeitsklasse F2, wobei die Probe aus der SG 4/23 direkt auf der Grenze
zwischen den Bodengruppen GU und Gl (intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische) und
den Frostempfindlichkeitsklassen F2 und F1 (nicht frostempfindlich) liegt.

Aus den Sieblinien lassen sich mit der Formel nach USBR Durchlassigkeitsbeiwerte von
ki=56x10%m/s und ki=7,1x10°m/s fur die kiesigen Talsedimente sowie
ki = 4,2 x 102 m/s und k= 1,7 x 10 m/s fur die kiesigen Schmelzwassersedimente ableiten.
Nach DIN 18130-1 sind die Talkiese damit als durchlassig bis stark durchlassig, die
Schmelzwasserkiese als stark durchlassig bis sehr stark durchlassig zu bewerten.

3.3 Bodenmechanische Feldversuche (Sickerversuch im Baggerschurf)

Zur Bestimmung der Versickerungsfahigkeit der anstehenden Bodenschichten wurde in den
Baggerschurfen SG 4+5/23, im Bereich geplanter Versickerungsflachen, je ein Sickerversuch
ausgefuhrt. Details zu den Versuchen finden sich in den Anlagen 5.1-2.
Die Versuchsergebnisse sind in der Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Ergebnisse der Absinkversuche im Baggerschurf

AU IEE Versuchstiefe Bodenart Geologische Durchlassigkeitsbeiwert
[m u. GOK] Einheit ks [m/s]

Fein- bis Grobkies,
schwach sandig,
schwach steinig,
schwach schluffig

Fein- bis Grobkies,
SG 5/23 1,40 sandig, 4,81 x 105*
schwach schluffig

SG 4/23 1,60 2,76 x 10

Schmelzwasserkies

* Durchlassigkeitsbeiwert bestimmt nach Prinz und gemittelt

Die Absinkversuche in den Schirfgruben SG 4+5/23 wurde nach einer Vorséttigung von
ca. funf Minuten Dauer bei einem Wasserstand von jeweils 0,20 m Uber der Grubensohle,
die sich beide Male innerhalb der Schmelzwasserkiese in Tiefen von 1,60 m und
1,40 m u. GOK befand, gestartet.

Wahrend des Versuchszeitraums konnte in der SG 4/23 binnen 5 Minuten und 30 Sekunden
ein Absinken des Wasserspiegels um 0,18 m auf 0,02 m tber der Sohle beobachtet werden.
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In der SG 5/23 sank der Spiegel binnen 14 Minuten und 10 Sekunden um 0,17 m auf 0,03 m
Uber der Sohle. An den Grubensohlen bildete sich eine Schlammschicht, die eine weitere
Beobachtung des absinkenden Wasserspiegels verhinderte.

Anhand der Auswertung der Ergebnisse mit der Formel nach Prinz und der Bildung des
arithmetischen Mittels lassen sich Durchlassigkeitsbeiwerte von ki=2,76 x 10* m/s und
ki = 4,81 x 10° m/s ableiten. Nach DIN 18130-1 handelt es sich bei den Schmelzwasserkiesen
demnach um durchlassige bis stark durchlassige Boden.

3.4 Bodenkennwerte und -klassifizierung

Aus erd- und grundbautechnischer Sicht sind fir die im Untersuchungsgebiet
aufgeschlossenen Boden folgende Bodenkennwerte aus der Tabelle 4 zugrunde zu legen.

Tabelle 4: Charakteristische Bodenkennwerte (Erfahrungswerte)

Wichte Wichte Reib.-winkel Kohasion Steifemnodul
Schichten (feucht) (u. Auftrieb) draniert draniert Ex [MN/m?]
Y [KN/m3] vy~ [kN/m?3] o[°] c'k [kN/m?] s
Ackerkrume 15-17 5-7 17,5-22,5 0-1 05-1
Tallehm 16 - 18 6-8 20,0-22,5 2-4 1-4
Talkies 17 - 20 7-10 275-32,5 0-2* 7-15
Schmelzwasserkies 19-21 9-11 30,0 - 35,0 0-1* 40 - 80

* scheinbare Kohasion

Entsprechend den derzeit giltigen Normen ist ein Homogenbereich ein begrenzter Bereich
aus einer oder mehreren Boden- und Felsschichten nach DIN 4020 und DIN EN 1997-2 [4.3],
dessen bautechnische Eigenschaften eine definierte Streuung aufweisen und sich von den
Eigenschaften der abgegrenzten Bereiche abheben.

Die Ackerkrume bzw. der Oberboden wird in der nachfolgenden Unterteilung der
Homogenbereiche nicht erfasst bzw. berlcksichtigt. Zwar wird der Oberboden in der
DIN 18320 als eigenstéandiger Homogenbereich bezeichnet, aber in den folgenden
Ausflihrungen nicht mit aufgenommen, da der vorliegende geotechnische Bericht sich auf die
geotechnischen und nicht bodenkundlichen Fragestellungen zum Bauvorhaben bezieht.

Eine Bewertung bzw. Einstufung des Oberbodens selbst erfolgt neben der DIN 18320
(Landschaftsbauarbeiten) unter Bericksichtigung bodenkundlicher Aspekte auch nach
DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten) und DIN 19639
(Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von Bauvorhaben).
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Auf der Basis der vorliegenden Baugrundaufschlussergebnisse, den zum Baugrund
vorliegenden Erfahrungswerten sowie aufgrund der bodenmechanischen Eigenschaften der
anstehenden Baugrundschichten wird vorgeschlagen, die anstehenden Bdden in die
Homogenbereiche gemal der Tabelle 5 zu unterteilen.

Tabelle 5: Einteilung der Baugrundabfolge in Homogenbereiche

Homogenbereich Baugrundschichten
Al Tallehm (TL)
A2 Talkies (TG)
B Schmelzwasserkies (SWG)
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Gemal3 DIN 18300 konnen fur die 0. a. Homogenbereiche die Eigenschaften und Kennwerte

gemalR der Tabelle 6

zugrunde

gelegt

werden,

wobei

Geotechnische Kategorie 2 (GK 2) angenommen wird.

Baugebiete die

Tabelle 6: Kennwerte / Eigenschaften der Homogenbereiche nach DIN 18300 (Erfahrungswerte)

Homogenbereich

Kennwert /
Eigenschaft A B1 B2
=2 T 5-30 2-15 1-5
>
T — U 40 - 85 3-30 3-15
IS
2 S 5-15 5-30 5-30
o
X G 5-15 50 - 90 60 - 90
Massenanteil Steine [%] 0-5 0-15 3-20
Massenanteil Blécke [%0] - 0-3 0-5
Massenanteil ) ) )
grol3e Blocke [%]
: locker bis . .
Lagerungsdichte - mitteldicht mitteldicht
Konsistenz weich Matrix: weich -
Konsistenzzahl Ic 0,50-0,75 Matrix: 0,50 - 0,75 -
Plastizitatszahl Ip [%] 5-30 Matrix: 5 - 30 -
Undréanierte Scherfestigkeit
cu [kN/m?] 15-40 - -
Wassergehalt w [%)] 10-30 1-20 -
Organischer Anteil [%)] 2-10 1-6 <1
* *
Bodengruppe nach DIN 18196 TM/OU GU /LLU%L.:_/GU ’ GWI/IGU, GI/GU, GU
Frostempfindlichkeit
nach ZTV E-StB 17, Tab. 1 F3 F2,F3 F1,F2
Ortsiibliche Bezeichnung TL TG SWG

-14 -



baugrund std

weishaupt gruppe

AZ 23 07 007, ErschlieBung NBG ,,Nesselbosch II*, 89165 Dietenheim - Baugrunderkundung -

4  Georisiken

Seismische Aktivitat
Nach DIN EN 1998-1/NA [5] (ehemals DIN 4149) ist das Untersuchungsgebiet keiner
Erdbebenzone zugeordnet.

5 Hydrogeologie
5.1 Grundwasserverhaltnisse

Bei allen am 11.09.2023 angelegten Baggerschirfen konnte ein Zulauf von Wasser
beobachtet werden. Die aufgenommenen Wasserspiegelhéhen sind in der Tabelle 7
aufgelistet.

Tabelle 7: Gemessene Flurabstande bzw. Wasserspiegelh6hen

Lage des Wasserspiegels
Aufschluss
[m u. GOK] [m 4. NHN]
SG 1/23 2,10 509,04
SG 2/23 2,60 508,53
SG 3/23 2,45 508,92
SG 4/23 2,60 508,29
SG 5/23 2,30 508,79

Der Wasserspiegel wurde in Tiefen zwischen 2,10 m und 2,60 m u. GOK bzw. auf Hohenkoten
zwischen 509,04 m und 508,29 m . NHN angetroffen und lag damit durchweg innerhalb der
Schmelzwasserablagerungen.

Die erkundeten Schmelzwasserkiese und auch die Gberlagernden Talkiese in feinkornarmer
Ausbildung stellen grundsatzlich einen zusammenhangenden, ergiebigen
Porengrundwasserleiter im Projektgebiet dar, der zum Erkundungszeitpunkt teilgesattigt war.
Die Basis des Grundwasserstockwerks bilden die zumeist feinkornreichen Sedimente der
Oberen SiiRwassermolasse, die mit den Baggerschirfen jedoch nicht aufgeschlossen wurden.
Die feinkornreichen Talkiese und der feinkérnige Tallehm hingegen weisen
grundwasserstauende bzw. -hemmende Eigenschaften auf.

Bei den gemessenen Wasserspiegelh6hen handelt es sich um eine Momentaufnahme.
Jahreszeitlich bedingte Schwankungen des Wasserspiegels sind dabei noch nicht erfasst,

sodass auch mit hbheren Wasserstanden als bis dato gerechnet werden muss.

Gemal der Hochwasserrisikomanagement-Abfrage [7] der LUBW ist das Baugebiet keine
Uberflutungsflache.
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Zur groben Abschétzung des zu erwartenden Grundwasserschwankungsbereichs wurden, die
um das Neubaugebiet herum verteilten, drei ndchstgelegene Grundwassermessstellen
betrachtet. Die Messstelle ,0158/767-0, GWM 4 Riedbach Schalmen, Dietenheim" der LUBW
befindet sich rd. 480 m suidwestlich,
,0202/767-1, GWM 9 Roeseweg, Dietenheim* des RP Tubingen rd. 580 m suddstlich und
,0154/767-1, GWM 2 Riedbach, Dietenheim“ der LUBW rd.500 m nordlich des
ErschlieBungsgebiets. Aufgrund ihrer Lage sind die Messstandorte héchst wahrscheinlich in
denselben Schmelzwasserkiesen verfiltert, in denen das Grundwasser mit den angelegten
Baggerschurfen angetroffen wurde.

Der Ganglinie von ,0154/767-1, GWM 2 Riedbach, Dietenheim® in Abbildung 3 ist zu
entnehmen, dass seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1976 bis Ende September 2023 der
hochste  Grundwasserstand (HGW) bzw. mittlere hodchste Grundwasserspiegel
(MHGW = Mittelwert der Jahreshochstwerte) 1,80 m bzw. 0,69 m Uber dem mittleren
Grundwasserspiegel (MGW) registriert wurde. Die aufgeflhrten Schwankungsbreiten sind hier
im Vergleich zu den beiden anderen Messstellen am grof3ten.

0154/767-1, GWM 2 Riedbach, Dietenheim

509,25
Gelandehshe = 510,35 m @i. NHN
509,00 = HGW =509,15m 0. NHN
MHGW = 508,04 m 0. NHN
S0875 | mGw =507,35m 4. NHN

508,50 NGW = 506,44 m 0. NHN

508,25

508,00

507,75

507,50

Grundwasserspiegelhdhe in m 0. NHN

507,25

507,00

506,75
506,50

506,25
e ¢ Vs e e e e ¢ vy, e p) p) - = = = = p) -
08 708 05 08 00 08 On On 0 0 O, O, O, O, SO, SO, O, 0, O
S e B S T R G T S Y D Y Y T T e o %
Jahr

Abbildung 3: Ganglinie der Messstelle ,,0154/767 1, GWM 2 Riedbach, Dietenheim* (1976 - 2023)
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Zur Festlegung des hochsten, zu erwartenden Grundwasserspiegels wird daher der Mittelwert
der im Zuge der Baugrunderkundung erfassten Wasserspiegelhthen von 508,71 m . NHN
mit der Schwankungsbreite von 1,80 m (HGW - MGW von ,0154/767-1, GWM 2 Riedbach,
Dietenheim®) beaufschlagt. Die Grundwasserstdande im Untersuchungsgebiet am
Erkundungstag sind aus Sicht des Unterzeichners als Uberdurchschnittlich zu bewerten.

Erganzt um einen Sicherheitszuschlag von 0,20 m ergibt sich somit in Summe ein
Bemessungswasserspiegel fir das Neubaugebiet ,,Nesselbosch II“ im Endzustand von

508,71 m 0. NHN + 1,80 m +0,20 m = 510,71 m 4. NHN.

Fur unterkellerte Bauwerke folgt daraus, dass diese auftriebssicher zu griinden sind und deren
Untergeschoss in wasserdichter Bauweise auszufiihren ist.

Am 11.09.2023 wurde an der Grundwassermessstelle ,0154/767-1, GWM 2 Riedbach,
Dietenheim“ eine Wasserspiegelhéhe von 507,81 m . NHN erfasst, die 0,23 m unter deren
MHGW liegt. FUr die Bemessung der Versickerungsanlagen im Bereich der
Schurfgruben SG 4+5/23 wird daher empfohlen, das arithmetische Mittel aus den
Messwerten der beiden Baggerschirfe mit dem Abstand zum MHGW an der offiziellen
Messstelle von 0,23 m zu beaufschlagen. Zusammen mit einem Sicherheitszuschlag von
0,20 m ist der mittlere hochste Grundwasserstand dann auf einer Absoluthéhe von

508,54 m 0. NHN + 0,23 m + 0,20 m =.508,97 m u. NHN

anzusetzen.

Das Informationssystem oberflaichennahe Geothermie (ISONG) des LGRB [3.2] gibt fur den
Bereich des Erschlieliungsgebiets einen hohen mittleren Grundwasserstand < 1 m u. GOK an.
Die im Feld erfassten Grundwasserstande und deren Bewertung widersprechen jedoch dieser
Angabe. Es wird daher empfohlen, Ricksprache (Uber die tatsachlichen
Grundwasserverhéaltnisse vor Ort mit den zustéandigen Fachbehdrden zu halten.

Zur Verifizierung der Grundwasserspiegelh6hen und deren Schwankungsbreite ist es ratsam,
erganzende Bohrungen im  Projektareal durchzufilhren, die zu temporéren
Grundwasserbeobachtungsmessstellen ausgebaut werden. Dazu wird empfohlen, Daten- und
Barologger in die Messstellen einzubauen, um ein langerfristiges Grundwassermonitoring zu
betreiben. Dadurch lasst sich auch ein bauzeitlicher Bemessungswasserspiegel, z. B. fir den
Kanalbau, ableiten. Sowohl der Einbau der Messinstrumente als auch deren Auswertung kann
auf Wunsch durch die Fa. BauGrund Sud erfolgen.

Auch oberhalb des aktuellen Grundwasserspiegels ist stets mit, wenngleich zumeist wenig
ergiebigen Wasservorkommen, zu rechnen. Insbesondere nach langanhaltenden oder
intensiven Niederschlagen sammelt sich dieses sog. Schichtenwasser in feinkornarmen
Linsen innerhalb der Talablagerungen an oder staut sich tUber feinkornreichen Zwischenlagen
innerhalb der Tal- und Schmelzwasserkiese auf.
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5.2 Versickerungsfahigkeit der Boden nach dem DWA-A 138

Die Versickerung von Niederschlagswasser setzt einen durchléassigen Untergrund und einen
ausreichenden Abstand zur Grundwasseroberflache voraus. Der Untergrund muss im Stande
sein, die anfallenden Sickerwassermengen aufnehmen zu kdnnen.

Die Versickerung des Niederschlags kann entweder direkt erfolgen oder Uber eine
ausreichend dimensionierte Sickeranlage, die dem Untergrund durch verzdgerte Versickerung
die Niederschlagsmengen in Trockenperioden zufiihrt.

Nach dem DWA-A138[8] sind Bodden zur Versickerung geeignet, deren
Wasserdurchlassigkeit zwischen ks = 1,0 x 102 m/s und ks = 1,0 x 10 m/s liegt.

Die Machtigkeit des Sickerraumes sollte, bezogen auf den mittleren hochsten
Grundwasserstand, rd. 1,0 m betragen, um eine ausreichende Filterstrecke fur eingeleitete
Niederschlagsabfliisse zu gewahrleisten.

Bei Durchlassigkeitsbeiwerten von ks << 1,0 x 10 m/s ist eine Regenwasserbeseitigung Uber
eine Versickerung nicht mehr gewahrleistet, so dass die anfallenden Wassermengen uber ein
Retentionsbecken abgeleitet werden mussen.

Gemal dem DWA-A 138 [8], Anhang B ,Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit®, sind die im
Labor bestimmten Durchlassigkeitsbeiwerte fiir die Bemessung von Versickerungsanlagen mit
dem Korrekturfaktor 0,2 zu multiplizieren. Bei Feldversuchen ist der Korrekturfaktor 2,0
anzuwenden.

Die Tabelle 8 gibt die in den Labor- und Feldversuchen (s. Tabelle 2 und 3) ermittelten sowie
nach den Vorgaben des DWA A-138 [8] korrigierten Durchléssigkeitsbeiwerte wieder.

Tabelle 8: Korrigierte Durchlassigkeitsbeiwerte nach den Vorgaben des DWA A-138 [8]

Tiefe . Co Durchléssigkeits- Korrjgierter .
Aufschluss Geologische Einheit ) Durchléssigkeitsbeiwert
[m u. GOK] beiwert ki [m/s]
ks [m/s]

0,9-1,2 Talkies 5,6 x 104 1,1 x 104
SG 4/23

1,6-2,7 Schmelzwasserkies 4,2 x 102 8,4 x 103+

1,0-1,4 Talkies 7,1x10° 1,4 x 105*
SG 5/23

14-24 Schmelzwasserkies 1,7x 103 3,4 x 104
SG 4/23 1,6 2,76 x 104 5,52 x 10-4**

Schmelzwasserkies

SG 5/23 1,4 4,81 x 10° 9,62 x 10°5**

* Korrekturfaktor 0,2 (Laborversuch) / ** Korrekturfaktor 2,0 (Feldversuch)

Nach den Ergebnissen der Labor- und Feldversuche sind die feinkornarmen
Schmelzwasserkiese grundsatzlich ein sickerféahiges Substrat.
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Die Durchlassigkeit der Talkiese hangt von deren Feinkornanteil ab. In feinkornarmer
Ausbildung  sind  sie  ausreichend  durchldssig, wobei die  durchlassigen
Schmelzwassersedimente als Sickersubstrat zu bevorzugen sind. Ist der Feinkornanteil
erhoht, stellen sie aus Erfahrung einen Grenzfall bzgl. des Durchlassigkeitskriteriums dar. Der
feinkornige Tallehm weist keine ausreichende Durchlassigkeit auf.

Im Feldversuch flieBen, im Gegensatz zum Laborversuch, ortsabhéngige Faktoren wie die
Lagerungsdichte in das Ergebnis mit ein. Daher sind fiir die Dimensionierung der
Sickeranlagen durch den Entwasserungsplaner die korrigierten Durchlassigkeitsbeiwerte aus
den Feldversuchen malRgebend. GemalR der Tabelle 8 darf flr eine Versickerung von
Niederschlagswasser in den Schmelzwasserkiesen im Bereich der Schirfgrube SG 4/23
ein Bemessungs-ki-Wert von ki =5,52 x 10 m/s, im Bereich der Schurfgrube SG 5/23
ein Bemessungs-k-Wert von ki = 9,62 x 10° m/s angesetzt werden.

Sollten die tatsachlichen Standorte der Versickerungseinrichtungen von denen im
ErschlieBungsplan [1] eingezeichneten erheblich abweichen, wird empfohlen, weitere
Sickerversuche an den neu gewdahlten Orten durchzufihren. Zur hydraulisch leitenden
Verbindung der Schmelzwasserablagerungen mit der Gelandeoberflache sind die
Uberlagernden Talablagerungen durch ein gut durchldssiges Kies-Sand-Gemisch
auszutauschen bzw. mittels eines Sickerschachts zu durchstolRen.

Die geforderte freie Sickerstrecke von mind. 1,0 m ist mit Hinblick auf den in Kapitel 5.1
festgelegten, mittleren hochsten Grundwasserstand von 508,97 m (. NHN, gegeben.
Angesichts der Hohe des Bemessungswasserspiegels von 510,71 m 0. NHN sind die
Sickereinrichtungen jedoch zwingend mit einem Notiberlauf auszustatten.

Alle weiteren Planungen zu den Versickerungsanlagen bzw. zur Entwasserung der

Bauwerke sowie von Dach- und Hofflachen sind grundsatzlich mit der zustandigen
Fachbehorde abzustimmen.
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6 Grundbautechnische Empfehlungen und baubegleitende MaZnahmen
6.1 ErschlieBungsmalnahme

In und auf der Gemarkung Dietenheim soll das Neubaugebiet ,Nesselbosch II“ erschlossen
werden. Das Erschlieldungsgebiet umfasst die Flst. Nr. 1877/15, 1892, 1894, 1895, 1896/1,
1896/2, 1897, 1899 und 3897 und nimmt dabei eine Gesamtflache von etwa 2,6 ha ein.

Genaue Angaben zur geplanten Bauausfuhrung der einzelnen Wohngebaude
(unterkellert / nicht unterkellert) sowie zu den aus den Bauwerken auf den Untergrund
einwirkenden Bauwerkslasten lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des geotechnischen
Berichts nicht vor. In den folgenden Erlauterungen wird daher allgemein auf die Bebaubarkeit
des Baugebietes eingegangen.

Des Weiteren wird auf die fir die ErschlieBung notwendige Anlegung der Ver- und
Entsorgungseinrichtungen (Wasserversorgungsleitungen, Abwasserkandle usw.) und
Verkehrsflachen (ErschlieBungsstraf3en) Bezug genommen.

Grundlage der Baugrundbeurteilung sind die beschriebenen  geotechnischen
Aufschlussergebnisse. Mit den punktuellen Aufschliissen wurde eine im Vergleich zum
gesamten Erweiterungsgebiet nur relativ kleine Flache direkt untersucht und die daraus
gewonnenen Erkenntnisse auf die Gesamtflache Ubertragen. Die Verhéltnisse auf den
einzelnen Baugrundstiicken kénnen von dieser Interpretation und Interpolation jedoch
abweichen.

Zur Verdichtung des Untersuchungsrasters wird daher empfohlen, erganzende standort- und
objektspezifische Baugrunduntersuchungen an den einzelnen Bauplatzen durchzufihren, um
jeweils ein auf das jeweilige Bauvorhaben abgestimmtes Grindungskonzept ausarbeiten zu
koénnen.

6.2 Baugrundsituation

Das fir die ErschlieBungsmafinahme entwickelte Baugrundmodell ist in den Anlagen 2.1-2
dargestellt und die Schichtenabfolge im Projektgebiet in Kapitel 3.1 im Detail beschrieben.

Diese beginnt mit einer mittel humosen Ackerkrume, die aufgrund ihres organischen Anteils
vollstdndig abzutragen ist. Unter der Ackerkrume schlieBen sich teils verwitterte, teils
organische Talablagerungen in braunen bis grauen Farbténen an, die Uberwiegend als
gemischtkornige Talkiese, untergeordnet auch als feinkérniger Tallehm erkundet wurden.
Die lehmigen Talsedimente in weicher Konsistenz verfligen Uber eine geringe, die kiesigen
Talsedimente, in Abhangigkeit des Feinkornanteils, Uber eine geringe bis maRige
Tragféahigkeit, weswegen diese Sedimente nur bedingt, in Abhangigkeit des Lasteintrags, als
Grundungshorizont infrage kommen. Organische Fazies innerhalb der Talablagerungen sind
vollstandig auszutauschen.

Die grau bis graubraun gefarbten Schmelzwasserkiese, die ab Tiefen zwischen 0,90 m und
1,40 m u. GOK anstehen, stellen das zu bevorzugende Grindungssubstrat im Neubaugebiet
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dar, da diese Kiese auch gréRere, punktformige Bauwerkslasten mit einem
bauwerksvertraglichen Setzungsmald aufnehmen kénnen.

Den Angaben des Fachplaners zufolge soll im Zuge der BaugebietserschlieRung im Bereich
der ErschlieBungsstral3en bzw. Entwasserungsanlagen eine qualifizierte
Gelandeaufschittung erfolgen. So kommt die geplante Fahrbahnoberkante im Bereich der
Schirfgrube

e SG 1/23 ca. 1,0 m héher bzw. auf einer Absoluthéhe von 512,14 m . NHN,
e SG 2/23 ca. 0,8 m hoher bzw. auf einer Absoluthtéhe von 511,93 m . NHN,
e SG 3/23 ca. 0,4 m hoher bzw. auf einer Absoluthohe von 511,77 m . NHN,
e SG 4/23 ca. 1,0 m héher bzw. auf einer Absoluthéhe von 511,89 m . NHN und
e SG 5/23 ca. 0,5 m hdher bzw. auf einer Absoluthéhe von 511,53 m . NHN

zu liegen. Im Zuge der Bebauung ist auch das Gelande der Wohnbauflachen entsprechend zu
erhdhen.

6.3 Grundungsempfehlung

Da derzeit keine Bauwerksplane zur geplanten Bebauung des ErschlieRungsgebietes
vorliegen, wird im Folgenden allgemein auf die Bauwerksgriindung fir Wohngeb&ude mit und
ohne Unterkellerung eingegangen.

6.3.1 Wohngebaude ohne Unterkellerung

Fur diesen Abschnitt wird angenommen, dass die Griindungssohle mit der Oberkante
Gelandeerhthung identisch ist. Nicht unterkellerte Bauwerke kénnen konventionell flach
Uber Einzel- und Streifenfundamente gegrindet werden. Diese Grindungsvariante setzt
allerdings voraus, dass eine Drainage zulassig oder nicht erforderlich ist.

Dazu sind die Gelandeaufschittung und die Talablagerungen, nach dem Abtrag der
Ackerkrume, mit den Grindungselementen zu durchstoRen und diese ggf. mittels
Magerbetonplomben einheitlich bis in die kiesigen Schmelzwasserkiese tiefer zu fihren.
Aushubbedingte Auflockerungen an den Fundamentaufstandsflachen sind intensiv zu
verdichten, z. B. mittels eines Anbauverdichters. Etwaige Sand- oder Feinkornlinsen an den
Fundamentsohlen sind vollstandig auszuheben und die Vertiefungen mit Magerbeton zu
verfillen.

Fur die Zeit der Grindungsmafinahmen kann davon ausgegangen werden, dass die
Fundamentvertiefungen in den wasserungesattigten Boden kurzfristig nahezu senkrecht
standfest bleiben. Der Aufenthalt von Personen in den ausgehobenen Fundamentgruben ist
jedoch zu untersagen.

Zur Vorbemessung von Fundamenten, die in den Schmelzwasserkiesen in frostsicherer Tiefe
von mind. 1,00 m u. GOK (Frosteinwirkungszone Il) abgesetzt werden, empfehlen wir die

Bemessungswerte in der Tabelle 9 gemal3 DIN 1054 [9], Tabelle A 6.2.
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Die auf der Grundlage der Tabelle 9 bemessenen Fundamente kdnnen bei mittiger Belastung
Zu Setzungen in der GréRenordnung von 1 cm bis 2 cm fuhren.

Tabelle 9: Bemessungswerte orq des Sohlwiderstands fur Streifenfundamente mit den Breiten
b bzw. b* von 0,50 m bis 3,00 m auf nichtbindigem Boden auf der Grundlage einer ausreichenden
Grundbruchsicherheit und einer Begrenzung der Setzungen mit den Voraussetzungen nach
Tabelle A 6.3 [9]

Kleinste Bemessungswert orq des Sohldruckwiderstands
Einbindetiefe des
Fundaments [KN/m2]
[m] 0,50 m 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50m 3,00 m
0,50 280 420 460 390 350 310
1,00 380 520 500 430 380 340
1,50 480 620 550 480 410 360
2,00 560 700 590 500 430 390

bei Bauwerken mit
Einbindetiefen
0,30m=<d<0,50m
und mit
Fundamentbreiten
b bzw.b'=0,30 m

210

ACHTUNG — Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine
aufnehmbaren Sohldriicke nach DIN 1054:2005-01 und keine zulassigen Bodenpressungen
nach DIN 1054:1976-11.

Zur bauwerksspezifischen Auslegung der Fundamente ist eine detaillierte Grundbruch- und
Setzungsberechnung nach Angabe der Bauwerkslasten im Rahmen einer objekt- und
bauplatzbezogenen Baugrunderkundung durchzufiihren. Auf Wunsch kann diese Leistung von
der Fa.BauGrund Sid erbracht werden. Es wird geraten, die Aufstandsebene der
Fundamente geologisch abnehmen zu lassen.

Werden an die Bodenplatte héhere Nutzungsanforderungen gestellt, so ist die Bodenplatte
deckenartig Uber die Fundamente zu spannen. Unter der Bodenplatte ist eine
kapillarbrechende Schicht (d = 0,20 m) vorzusehen.

Sofern gewisse Setzungen zugelassen werden konnen, kann die Bodenplatte
freischwimmend zwischen den Fundamenten auf einem mind. 0,60 m starken, qualifiziert
hergestellten Gelandeauftrag bzw. Bodenersatzkorper abgesetzt werden.

Als Schittmaterial fur den Gelandeauftrag bzw. Bodenersatzkorper ist ein kornabgestufter,
hochverdichtbarer Kies (z. B. FSK 0/45) mit einem Feinkornanteil < 5 % einzubringen. Das mit
einem Trennvlies (GRK 4) zu unterlegende Griindungspolster ist in Schittlagen von d < 0,3 m
(unverdichtet) einzubauen und in kreuzweisen Ubergéngen. auf mind. 98 % der einfachen
Proctordichte zu verdichten.
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Sollte die Aushubsohle in den lehmig-bindigen Bbdden nach ihrer Freilegung in einem
aufgeweichten Zustand vorliegen, ist ggf. vorab eine ca. 0,10 m bis 0,20 m starke
Grobkornlage (z. B. Bruchkorn, 32/63- oder 60/80-Kérnung) zu deren Stabilisierung statisch in
den Untergrund einzuwalken. Die Notwendigkeit einer Grobkornlage ist vom Gutachter im
Zuge der geologischen Sohlabnahme festzulegen.

Der fachgerechte Aufbau der Gelandeaufschiittung ist anhand statischer oder dynamischer
Lastplattendruckversuche (Anforderungen: E.»=80MN/m2 und Ew/Ex<2,5 oder
Eva 2 40 MN/m?) nachzuweisen. Auf Nachfrage kann die Verdichtungskontrolle durch die
Fa. BauGrund Sid vorgenommen werden.

Alternativ oder falls eine Drainage eigentlich erforderlich, von behdrdlicher Seite jedoch nicht
genehmigt wird, kann das Griindungskonzept nicht unterkellerter Bauwerke jeweils auf eine
elastisch gebettete Bodenplatte, die auf einem mind. 0,80 m mé&chtigen, vliesunterlegten
(GRK 4) Gelandeauftrag bzw. Bodenersatzkorper abgesetzt wird, ausgelegt werden.
Die Ackerkrume und organische Fazies sind zu Beginn der Erdarbeiten flachig abzutragen.

Unterhalb der AuRenwéande nicht unterkellerter Gebaudeteile ist eine Frostschirze bis in eine
Tiefe von mind. 1,00 m u. GOK (Frosteinwirkungszone Il) vorzusehen. Andernfalls ist die
Starke der Aufschuttung bzw. des Bodenaustausches im Randbereich dementsprechend zu
erhéhen.

Bzgl. der Wahl des Schittmaterials, dessen Einbau und lagenweiser Verdichtung sowie der
Verdichtungsprifung (Anforderungen: Ey, 2 80 MN/m? und E2/Ev1 < 2,5 oder Evq = 40 MN/m?)
ist gleichermalien zu verfahren, wie im Fall der freischwimmenden Bodenplatte zuvor
geschildert. Zusatzlich ist das lastverteilende Polster dabei am Plattenrand so breit
auszubilden, dass sich dort ein Lastausbreitungswinkel von 45° einstellen kann.

Nach der Anweisung im Rahmen einer geologischen Sohlabnahme ist zur Schaffung eines
tragfahigen Arbeitsplanums in den lehmig-bindigen Béden ggf. eine Grobkornlage statisch in
den Untergrund einzudriicken.

Zur Vorbemessung einer elastisch gebetteten Bodenplatte fir ein Wohngebdude ohne
Untergeschoss, die wie oben beschrieben hergestellt wird, kann ein Bettungsmodul in der
Grol3enordnung von

ks =2 -4 MN/m3
abgeschatzt werden.

Da der Bettungsmodul keine Bodenkonstante ist, sondern von den
Belastungsverhaltnissen, der Geometrie und den Baugrundverformungen abhéangt,
wird empfohlen, den tatsdchlichen Bettungsmodulverlauf der o. g. Bodenplatte nach
Vorlage von Lasten- und Ausfuhrungsplanen anhand einer detaillierten
Setzungsberechnung ermitteln zu lassen. Die Berechnung des Bettungsmoduls kann
auf Wunsch seitens der Fa. BauGrund Sid dibernommen werden.
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6.3.2 Wohngebaude mit Unterkellerung

Fur diesen Fall wird angenommen, dass die Grindungssohle 3,0 m unter der Oberkante
Gelandeerhéhung liegt. Unter Annahme einer Geldndeaufschittung von max. 1,0 m Hoéhe
befindet sich die Sohle somit vollstandig in den ausreichend tragfahigen, jedoch, in
Abhangigkeit der Tiefenlage, grundwasserfihrenden Schmelzwasserkiesen. Daher und
aufgrund der Notwendigkeit einer Abdichtung gegen driickendes Wasser wird empfohlen,
unterkellerte Bauwerke auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte, die direkt in den
kiesigen Schmelzwassersedimenten abgesetzt werden darf, auftriebssicher zu griinden.

Zur Vorbemessung einer elastisch gebetteten Bodenplatte fir ein Wohngebdude mit
Untergeschoss, die wie oben beschrieben hergestellt wird, kann ein Bettungsmodul in der
GrolRenordnung von

ks =5 -8 MN/m3
abgeschatzt werden.

Da der Bettungsmodul keine Bodenkonstante ist, sondern von den
Belastungsverhaltnissen, der Geometrie und den Baugrundverformungen abhéangt,
wird empfohlen, den tatsdchlichen Bettungsmodulverlauf der o. g. Bodenplatte nach
Vorlage von Lasten- und Ausfohrungspldnen anhand einer detaillierten
Setzungsberechnung ermitteln zu lassen. Die Berechnung des Bettungsmoduls kann
auf Wunsch seitens der Fa. BauGrund Sud tbernommen werden.

6.4 Baugrube

Fur nicht unterkellerte Wohngebaude ist eine Baugrube im eigentlichen Sinn nicht erforderlich.
Geringfugige Gelandeeinschnitte bis zu einer Tiefe von 1,25 m, z. B. zur Herstellung eines
Bodenersatzkdrpers, dirfen nach DIN 4124 [10] fir kurze Zeit senkrecht angelegt werden.

Tiefere Geldndeeinschnitte fur unterkellerte Gewerke durfen oberhalb des Grundwassers
unter einem Winkel von max. 1:1 (45°) gegen die Horizontale abgeb6scht werden, wenn die
Platzverhaltnisse es zulassen.

Bei einer Baugrubentiefe von mehr als 3,0 m wird die Anordnung einer mind. 1,5 m
breiten Berme empfohlen. Fiir den Fall, dass steiler gebdscht wird als in diesem Bericht
angegeben, oder die Boschungen dauerhaft angelegt werden, ist ein rechnerischer
Nachweis der Standsicherheit fir die Baugrube zu fihren. Auf Wunsch kann diese
Leistung durch die Fa. BauGrund Sid erbracht werden.

Es ist sicherzustellen, dass Fahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 12t einen
Mindestabstand von 1,0 m bzw. Fahrzeuge mit einem Gewicht zwischen 12 t und 40t einen
Mindestabstand von 2,0 m zur Béschungskrone einhalten.

Die Boschungen sind nach ihrer Freilegung umgehend mit windfest angebrachten
Folien / Planen vor Erosionsvorgéangen zu schitzen. Evtl. austretendes Schichtenwasser ist
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mittels Stitzscheiben / Auflastfilter aus Einkornbeton zu fassen und gemeinsam mit
anfallendem Tagwasser fachgerecht abzuleiten.

Sollten die ortlichen Gegebenheiten eine gebdschte Baugrube gemaf den o. g. Angaben nicht
ermdglichen, ist diese im Schutze eines Verbausystems auszuheben. Als kostengtinstiges
Verbausystem bietet sich hier ein Tragerbohlwandverbau (Berliner Verbau) an.

Greift die Baugrube in den Grundwasserhorizont ein, wird eine vorauseilende
Grundwasserabsenkung notwendig. Konzeption und Ausfihrung der Grundwasserabsenkung
sind im Detaill anhand einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung festzulegen.
Die Machbarkeit einer solchen MalRBhahme hangt dabei von der Wasserspiegelh6he zum
Zeitpunkt der Baugrubenherstellung ab. Die Wasserhaltung ist entsprechend bis zur
Auftriebssicherheit der Gebaude zu betreiben.

Sollten die BaumaRnahmen bis unter den Grundwasserspiegel flhren, ist eine
wasserrechtliche Genehmigung bei der zustandigen Behorde zu beantragen. Die
Ausarbeitung eines dazu erforderlichen Wasserrechtsantrag kann ggf. auf Wunsch, ebenso
wie die Planung und Durchfihrung der WasserhaltungsmafRnahme selbst, durch die
Fa. BauGrund Sud vorgenommen werden.

Alternativ kdnnen Baugruben, die in das Grundwasser einschneiden, zur Verminderung der
Zulaufmenge im Schutz eines wasserabweisenden Spundwandverbaus hergestellt werden.
Da kein wasserstauender Horizont erkundet wurde, ist auch im Fall eines Spundwandverbaus
eine Wasserhaltung einzuplanen.

Der Verbau ist statisch nachzuweisen. Auf Wunsch kann seitens der Fa. BauGrund Sid im
Zuge der weiteren Entwurfs- und Ausfihrungsplanung eine entsprechende Verbau-
Vorbemessung (Vorstatik) ausgearbeitet werden. Hierfir sind detaillierte Planunterlagen zu
der geplanten Bebauung (Schnitt, Lageplan, etc.) sowie den angrenzenden
Nachbarbauwerken vorzulegen.

Zur Trockenhaltung einer Baugrube, deren Sohle oberhalb des Grundwasserspiegels liegt,
wird eine offene Wasserhaltung, die anfallendes Tagwasser Uber Drainagegréaben und
Pumpensiimpfe abflihrt, flr ausreichend befunden.

6.5 Entwasserung / Trockenhaltung Gebaude

Die erdberuhrten Bauteile bei nicht unterkellerten Bauwerken dirfen nach den Richtlinien der
DIN 18533-1 [12], Klasse W1.1-E (Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht driickendes
Wasser bei Bodenplatten und erdbertihrten Wé&nden) abgedichtet werden. Voraussetzung
dafir ist, dass sich die unterste Abdichtungsebene mind. 0,5 m oberhalb des Bemessungs-
wasserspiegels (hier: 570,71m 4. NHN) auf stark durchlassigem Baugrund oder
Bodenaustausch (ks 2 10* m/s) befindet.
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Diese Bedingungen koénnen als erfillt gelten, wenn der qualifiziert hergestellte Gelandeauftrag
bzw. Bodenersatzkorper, wie in Kapitel 6.3.1 beschrieben, hergestellt wird und ein seitliches
AbflieRen von Wasser somit jederzeit gewéhrleistet ist.

Kann der Mindestabstand zum Bemessungswasserspiegel nicht eingehalten werden, sind die
erdberthrten Bauteile nach den Vorgaben der DIN 18533-1 [12], Klasse W1.2-E (Abdichtung
gegen Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser bei Bodenplatten und erdberihrten
Wanden mit Dranung) in Verbindung mit einem dauerhaft funktionsfahigen, rickstaufreien
Drainagesystem nach DIN 4095 abzudichten.

Dies setzt allerdings die Genehmigung der zustédndigen Fachbehérde voraus, das
Drainagewasser auf dem jeweiligen Baugrundstiick versickern oder in die offentliche
Kanalisation bzw. geplanten Versickerungsanlagen einleiten lassen zu dirfen und kénnen.
Fur eine Versickerung kommen die erkundeten Schmelzwasserkiese in Betracht.

Sollte das ausgearbeitete Drainagekonzept nicht genehmigt werden, sind die erdberihrten
Bauteile der nicht unterkellerten Bauwerke, wie diejenigen der unterkellerten ohnehin schon,
nach DIN 18533-1 [12], Klasse W2-E gegen driickendes Wasser abzudichten. Alternativ ist
eine Ausflhrung dieser nach der ,WU-Richtlinie* (Prinzip ,Weille Wanne*) mdglich.

6.6 Kanalbau

Die Sohle der Kanalgraben wird im Folgenden in einer Tiefe zwischen 2,0 m und 4,0 m u. GOK
angenommen. Sofern die Kanalsohle dabei oberhalb des Grundwassers zu liegen kommt,
kann die Grabenbdschung in einem Verhaltnis von 1:1 (45°) hergestellt werden.

Schneidet der Kanalgraben in das Grundwasser ein, ist eine vorauseilende
Grundwasserhaltung notwendig. Ggf. kann diese zur Reduzierung der Zulaufmenge in
Kombination mit einem wasserabweisen Verbausystem, z. B. einem Spundwandverbau und
ggf. einem Vorabtrag (max.45° Boschung) angelegt werden. Die erforderliche Einbindetiefe ist
wiederum vom Absenkziel der Wasserhaltung abhdngig. Es gelten die im Kapitel 6.4
genannten Anforderungen fur in das Grundwasser einschneidende Baugruben.

Um eine Drainagewirkung der Kanaltrassen zu vermeiden, sind abschnittsweise
sog. Lehmschlage vorzusehen.

Unter Bericksichtigung der Aushubentlastung ergeben sich aus den Kanalbauwerkslasten
keine nennenswerten, setzungsrelevanten Zusatzlasten.

Die Rohrbettung des Kanalsystems kann direkt auf den feinkornarmen Tal- oder
Schmelzwasserkiesen abgesetzt werden. Die Ausfiihrung des Rohrauflagers kann aus einem
kornabgestuften Sand-Kies- oder Sand-Splitt-Gemisch hergestellt werden. Die Starke (S) des
Auflagers richtet sich nach dem vorgesehenen Kanalrohrdurchmesser
(S =100 mm + 1/10 x Nennweite des Kanalrohres).

Im Bereich der Leitungszone ist generell ein gut verdichtbares Ersatzmaterial (V1) zu schitten
und auf 97 % der einfachen Proctordichte zu verdichten. In der Hauptverfillzone ist, je nach
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Verfullmaterial, eine Verdichtung auf 95 % bis 98 % der Proctordichte zu erreichen.
Die Verdichtung ist im Zuge der Bauausfiihrung zu prifen und nachzuweisen (dynamische
und statische Plattendruckversuche / Rammsondierungen / Dichtebestimmung im Feld).

Der anfallende Aushub aus den feinkornreichen Talsedimenten kann fir eine Verfillung des
Rohrgrabens nicht herangezogen werden, da dieser nicht ausreichend verdichtbar (V3) ist,
wohl aber der Aushub aus den feinkornarmen Tal- und Schmelzwasserkiesen sowie ggf. der
qualifizierten, kiesigen Gelandeaufschittung (V1). Alternativ kann als Ersatz- und
Verfullmaterial auch jedes verdichtbare, inerte Mineralgemisch, z. B. ein Sand-Kies- oder
Sand-Splitt-Schotter-Gemisch, eingebaut werden.

Bei der Grindung der Schachtbauwerke ist gleichermalf3en zu verfahren.

6.7 Verkehrsflachen / AuRenanlagen

Im Zuge der Erschliefung des Neubaugebiets ,Nesselbosch II“ sind nach dem Lageplan [1.4]
eine RingstralRe und zwei davon abzweigende, kurze Stichstral3en von insgesamt rd. 330 m
Lange und einer Fahrbahnbreite von knapp 4 m fir den Pkw-Verkehr geplant, die einseitig von
rd. 1 m breiten Gehwegen gesdumt werden. Die ErschlieBungsstraBen werden an die
Spohnstralle, den Promenadeweg und die Stralle ,Nesselbosch” angeschlossen.

Wie bereits in Kapitel 6.2 erwéahnt, wird im Bereich der Verkehrsflachen eine Gelandeerhéhung
erfolgen. Nach dem Vergleich der Hohen aus dem Lageplan [1.4] mit den Ansatzhdhen der
Aufschlisse fir die Baugrunderkundung wird sich die Gradiente bzw. Fahrbahnoberkante der
Verkehrswege daher zwischen ca. 0,4 m (SG 3/23) und 1,0m (SG 1+4/23) uber dem
Urgelande befinden. Fur die Herstellung des Strafl3enaufbaus wird die RStO 12 [14] zu Grunde
gelegt.

Die Ackerkrume ist generell nicht als Erdplanum fiir die Gelandeaufschittung bzw. den
Strallenbau geeignet und daher zuvor vollstandig abzutragen. Dasselbe gilt flr organische
Fazies der unterlagernden Talablagerungen.

Als Schittmaterial fir den Geldndeauftrag bzw. Bodenersatzkdrper ist ein kornabgestufter,
hochverdichtbarer Kies (z. B. FSK 0/45, GW/GI) mit einem Feinkornanteil < 5 % einzubringen.
Das mit einem Geovlies (GRK 3) zu unterlegende Kiespolster ist in Schittlagen vond < 0,30 m
(unverdichtet) einzubauen und lagenweise zu verdichten. Zur Schaffung eines tragfahigen
Arbeitsplanums ist ggf. zuvor eine Grobkornlage statisch in den Untergrund einzudriicken.

Die ErschlieBungsstraRen werden der Belastungsklasse Bk0,3 (WohnstraRe) gemaR der
RStO 12 [14] zugeordnet. Bei den o. g. Machtigkeiten der Gelandeauffillung kommt deren
Erdplanum auch innerhalb dieser zu liegen. Einer qualifiziert ausgefuihrten, feinkornarmen
Gelandeaufschittung ist die Frostempfindlichkeitsklasse F2 zuzuordnen.

Die Machtigkeit des frostsicheren Oberbaus muss, ohne Zu- und Abschlage bei
unterlagernden F2-Bdden mind. 0,40 m betragen (RStO 12 [14], Tabelle 6). Nach dem Bild 6
der RStO 12 [14] ist der zu bewertende Standort der Frosteinwirkungszone Il, zuzuordnen.
Daher wird fur die Machtigkeit des Oberbaus ein Aufschlag von 0,05 m fallig (RStO 12 [14],
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Tabelle 7). Aufgrund des in Kapitel 5.1 festgelegten Bemessungswasserspiegels fur das
Neubaugebiet ist mit Grundwasser dauernd oder zeitweise hdher als 1,5 m unter Planum zu
rechnen, weswegen weitere 0,05 m hinzuzurechnen sind.

In Summe ist im Zuge des qualifizierten Gelandeauftrags ein frostsicherer Oberbau von
mind. 0,50 m (F2-Béden) Gesamtmachtigkeit vorzusehen.

Fur den frostsicheren Oberbau der Gehwege ist, einschlie3lich der 0. g. Zuschlage nach der
RStO 12 [14], Tabelle 7, eine Gesamtmachtigkeit von mind. 0,40 m zu wahlen. In Anlehnung
an Kapitel 5.2 der RStO 12 [14] ist es inshesondere aus entwéasserungstechnischen Grinden
zweckmaRig, das Planum und die Frostschutzschicht der Fahrbahn unter den geplanten
Gehwegen, die am tieferliegenden Rand der StralRe angeordnet werden, hindurchzufihren.

Am Planum fiir den frostsicheren StraRenaufbau innerhalb der Gelandeaufschittung bzw. des
Bodenersatzkorpers ist die ausreichende Verdichtung mittels Lastplattendruckversuchen
(Anforderung: Ev2 2 45 MN/m?) nachzuweisen. Mit einer mind. 0,40 m machtig ausgebildeten
Aufschittung bzw. Bodenaustausch kann der geforderte Verformungsmodul von
E.2 2 45 MN/m? erreicht werden.

Auf dem aufgeschutteten und verdichteten Arbeitsplanum kann anschliel3end der eigentliche
frostsichere StraBenaufbau gemaf der RStO 12 [14] beginnen. Die Tragschichtausbildung ist
gemall den Zentralen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV) im
Strallenbau (ZTV T StB 95, ZTV SoB-StB 20, ZTV Beton-StB 07) auszufihren.
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7 Hinweise und Empfehlungen

Die im Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf die o.g. Untersuchungsstellen.
Abweichungen von gemachten Angaben (Schichttiefen, Bodenzusammensetzung etc.)
konnen aufgrund der Heterogenitat des Untergrundes nicht ausgeschlossen werden. Es ist
eine sorgfaltige Uberwachung der Erdarbeiten und eine laufende Uberprifung der
angetroffenen Bodenverhaltnisse im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen und
Folgerungen erforderlich. Es wird deshalb empfohlen, die Aushubsohlen bzw. das
Erdplanum durch den Unterzeichner des Berichts abnehmen zu lassen.

Es wird empfohlen, die hydrogeologische Situation im Neubaugebiet mittels erganzender, tief
gefuhrter Bohrungen zu erkunden, die zu temporaren Grundwassermessstellen ausgebaut
werden. In diesen ist die Durchfihrung eines langfristigen Grundwassermonitorings, z. B. im
Vorfeld des Kanalbaus, mdglich. Die Bohrarbeiten sowie der Messstellenausbau und das
Monitoring kénnen auf Wunsch und Nachfrage durch die Fa. BauGrund Sud vorgenommen
werden.

Zur Ausarbeitung eines auf das jeweilige Bauvorhaben abgestimmten Griindungskonzeptes
werden erganzende standort- und objektspezifische Baugrunduntersuchungen an den
einzelnen Bauplatzen empfohlen. Diese Erkundungen sowie Verdichtungsprifungen,
z. B. eines Bodenersatzkorpers, einer Kanalgrabenverfiillung oder Frostschutzschicht, knnen
ebenfalls durch die Fa. BauGrund Sud durchgefuhrt werden.

Der vorliegende geotechnische Bericht bezieht sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des
Berichtes vorliegenden Planungsstand. Weitere Ausfuhrungen der Planung sind ggf. mit den
Gutachtern abzustimmen. Ggf. sind weitere Aufschliisse bzw. Berechnungen erforderlich, um
die bisherigen geotechnischen Angaben und Empfehlungen dem aktuellen Planungsstand
bzw. der Ausfihrungsplanung gegentiber bestatigen zu kénnen.

Fur erganzende Erlauterungen sowie zur Klarung der im Verlauf der weiteren Planung und
Ausfiihrung noch offenen Fragen stehen wir Thnen gerne zur Verfugung.

//

Alois Jager Rainer Schumacher
Geschaftsfuhrer M.Sc.-Geol.
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